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1. Vorbemerkung

Das Buro Knoblich GmbH Landschaftsarchitekten, Zschepplin, plant im Auftrag der Bauherren,
Max und Carolin Fritzsche, den Neubau eines Einfamilienhauses in Sprotta, ,,Battauner Weg",
Flurstlick 58.

Fir die weitere Planung sowie den Nachweis des aufnehmbaren Sohldruckes und der Mdglichkeit

einer Versickerung von Regenwasser auf dem Baugelande wurde eine Baugrunduntersuchung und
die Erarbeitung eines Baugrundgutachtens erforderlich.

2. Ortliche Verhaltnisse und geplante BaumaRnahme

Das Baugrundstiick befindet sich am nordwestlichen Rand der Ortschaft Sprotta. Es wird an der
Nordseite durch den ,,Battauner Weg* begrenzt. Ostlich und siidlich des Baugrundstiickes befinden
sich weitere mit Einfamilienhdusern und Nebengeb&uden bebaute Grundstiicke. An der westlichen
Grundstticksseite schliel3t sich eine Ackerflache an. In einer Entfernung von ca. 250 m sudwestlich
des Baugrundstiickes befindet sich ein in Betrieb befindlicher Kiestagebau (wassergefullte Grube).

Das Grundstiick besitzt maximale Abmessungen von ca. 19 x 65 m. Die Geldndeoberkante im
Bereich des Baugeldndes sehr leicht in nordliche Richtung geneigt und liegt auf geodéatischen
Hohen um 102 bis 103 m . NHN.

Das Gelande wird derzeitig als Gartenland mit Baumbestand genutzt. Im sudlichen Bereich des
Baugrundstickes befanden sich zum Zeitpunkt der Baugrunduntersuchung zwei Kkleinere
Nebengebdude (Garage, Schuppen), diese liegen jedoch auf3erhalb der Grundrisse der geplanten
Gebaude.

Die Lage des Baugrundstiickes zeigt die Ubersicht, M = 1 : 25.000 auf der Anlage 01.

Bei der geplanten BaumalRnahme handelt es sich um den Neubau eines Einfamilienhauses. Das
Gebdude soll im nordlichen Grundstiicksbereich nicht unterkellert mit einem rechteckigen Grundriss
und folgenden maximalen Abmessungen errichtet werden:

Lange: ca. 13 m Breite: ca.1lm

An der Nordwestecke des Gebéudes soll eine Garage (Grundriss ca. 7 X 6 m) errichtet werden.

Die auf den Dachflaichen der zu errichtenden Gebdude anfallenden Niederschlage sollen bei
Madglichkeit in einer Versickerungsanlage im Bereich des Gelandes versickert werden.

3. Baugrunderkundung (Anlagen 02 und 03)

Zur genaueren Erkundung des Untergrundes und zur Abschatzung der Tragfahigkeit des
Baugrundes wurden am 04.06.2024 im Bereich des geplanten Hauses und der moglichen Standorte
der Versickerungsanlage insgesamt 4 Sondierbohrungen mit der Rammkernsonde (RKS 1, 3, 4 und
5) sowie eine Rammsondierung mit der mittelschweren Rammsonde nach DIN EN ISO 22476-2
(DPM 2) durchgefthrt. Das Abteufen der Sondierungen erfolgte bis in Tiefen zwischen 3,0 und 5,0
m unter Gelandeoberkante.

Die Ergebnisse der Rammkernsondierungen sind in Form von Schichtenprofilen, die
Rammsondierung in Form eines Rammdiagrammes auf der Anlage 02 dargestellt.

2



G EOPRBTECHNIK
P.Neundorf

Die Sondieransatzpunkte wurden lage- und hohenmaRig eingemessen. Aus dem Lageplan, M =1 :
250, auf der Anlage 03, ist die Lage der Sondieransatzpunkte ersichtlich.

Als héhenmaliger Bezugspunkt wurde die Oberkante eines Kanaldeckels auf dem Battauner Weg,
norddstlich des Baugrundsttickes mit einer lokalen Hohenkote von

+0,00 m

angenommen.

4. Bodenaufbau und Beurteilung des Untergrundes

Im Zuge der Baugrunduntersuchung wurden folgende Baugrundschichten vorgefunden:

Begrunungszone
Auffillungen
jungdiluviale Talsande

4.1. Begriinungszone (Schicht 1)

Im Bereich aller Rammkernsondierungen ist an der Gelandeoberkante zundchst Mutterboden
erbohrt worden. Es handelt sich hierbei um die Begriinungszone.

Teilweise wurde der Mutterboden aufgefillt bzw. lokal umgelagert und mit Mineralbdden
(Sand, Kies, Schluff) vermischt.

Der Mutterboden besitzt eine Dicke von ca. 30 - 70 cm.

4.2. Auffillung (Schicht 2)

Im Bereich der Rammkernsondierung RKS 3 wurden unterhalb der Mutterbodenschicht
aufgeflllte Massen angetroffen. Diese Auffullungen bestehen aus kiesigem, schwach
schluffigem Fein- bis Grobsand mit Betonresten.

Entsprechend des Bohrfortschrittes sind die Auffilllungen mitteldicht gelagert.

Die Auffiullung reicht bis in eine Tiefe von 0,9 m unter Geldndeoberkante. Tiefer reichende
Auffiillungen sind nicht auszuschlieR3en.

4.3. Talsande (Schicht 3)

Bis zur Endteufe der Rammkernsondierungen stehen im Untergrund Talsande der
jungdiluvialen Terrasse an.

Die Kornverteilung der Talsande variiert zwischen schluffigem, schwach kiesigem Fein- bis
Mittelsand und kiesigem Mittel- bis Grobsand. In Oberflichennéhe ist hierbei ein leicht
hoherer Schluffanteil in den Sanden zu verzeichnen gewesen. In groBerer Tiefe nimmt der
Schluffgehalt der Sandbdden ab und ist unterhalb des Grundwasserspiegels nur noch sehr gering.
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Die Talsande wurden in mitteldichter Lagerung vorgefunden. Die in der Rammsondierung DPM
2 in der Tiefe der Talsande gemessenen Rammwiderstdnde von

N1o = 6 bis 20 (teilweise unterhalb des Grundwassers)

bestatigen diese Lagerungsdichte.

4.4. tabellarisches Baugrundmodell

Es ergibt sich nach den Aufschlissen somit folgendes idealisiertes Schichtenprofil fir den
Bereich des Baugelandes:

Tabelle 1 — tabellarisches Schichtenprofil Sprotta Battauner Weg, Flurstiick 58

Schicht| Tiefe unter GOK [m] Bdden Lagerung / KGrnung
Oberkante | Unterkante
1 0.0 03 07 Begriinungszone locker / steif bis halbfest,
’ R (Mutterboden, z.T. aufgefiillt) rundkornig
2 03 0.9 Auffullungen (Sand, kiesig, locker bis mitteldicht,

Betonbruchstiicke) — nur lokal |uberwiegend rundkdrnig

Talsande . . I
3 0,3...0,9 >5,0 (Sande, kiesig, z.T. schluffig) mitteldicht, rundkornig

5. Grund- und Schichtenwasser

Wahrend der Baugrunduntersuchung am 04.06.2024 wurde in allen Rammkernsondierungen das
Grundwasser angeschnitten. Der Grundwasseranschnitt erfolgte ungespannt innerhalb der Talsande
in Tiefen zwischen 1,70 m und 2,10 m unter Gelandeoberkante entsprechend lokaler H6henkoten
von -1,75 m bis -1,87 m (bezogen auf den Kanaldeckel) mit einem leichten Grundwassergefélle

nach Norden.

Mit saisonal veranderlichen Grundwasserstanden ist zu rechnen.

Ungefahr 450 m sidoéstlich des Baugrundstiickes befindet sich eine seit 1991 regelmaRig
beobachtete Grundwassermessstelle (GWM Sprotta, MKZ 45426104).

Aus den Messstellendaten lassen sich folgende Aussagen ableiten:

e Zum Zeitpunkt der Untersuchungen lagen Grundwasserstande im Bereich leicht unterhalb
des mittleren Niedrigwassers vor.

e Die Differenz vom mittlerem Niedrigwasser bis zum hdchsten Grundwasserstand betrégt ca.
1,05 m.

e Die Differenz vom mittlerem Niedrigwasser bis zum mittleren héchsten Grundwasserstand
betréagt ca. 35 cm.

Allgemein sind somit nur relativ geringe Grundwasserschwankungen zu verzeichnen.
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Bei gleichem Schwankungsverhalten des Grundwassers im Bereich der Messstelle und des
Baugelandes lassen sich auch unter Berucksichtigung der topographischen Situation (nach Norden
leicht abfallendes Geléande) folgende Bemessungsgrundwasserstdnde flr das Baugrundstiick
festlegen:

Hochster Grundwasserstand Hohenkote — 0,70 m (ca. 0,5 ... 1,1 munter GOK)
Mittlerer hochster

Grundwasserstand Hohenkote — 1,40 m (ca. 1,2 ... 1,8 munter GOK)
Mittlerer Grundwasserstand Hohenkote — 1,60 m (ca. 1,4 ... 2,0 munter GOK)

Nach Niederschldagen und in der Tauwetterperiode koénnen sich Schichtenwasser (aufstauendes
Sickerwasser) auf den schluffigen Sandschichten bis in Nahe der Gelandeoberkante bilden. Da
diesen schluffigen Sandschichten bis in Tiefen von bis zu 1,2 m unter Geldndeoberkante reichen,
werden sie bei der Errichtung eines nichtunterkellerten Geb&udes durch die Grindung nicht
durchstoBen und bleiben somit als ,,Wasserstauer” erhalten. Der Bemessungswasserstand der
aufstauenden Sickerwasser ist aus diesem Grund flr die Bemessung der Gebdudeabdichtungen an
der Gelandeoberkante anzusetzen.

6. Bodenmechanische Laborversuche (Anlage 04)

Zur Bestimmung bodenmechanischer Kennwerte wurden aus den Rammkernsondierungen
insgesamt 17 gestérte Bodenproben entnommen. Die Probenahmetiefen sind den Schichtenprofilen
auf der Anlage 02 zu entnehmen.

Von den gestérten Bodenproben wurde eine Probe fir eine bodenmechanische Untersuchung
ausgewadhlt. Es wurde folgendes Programm bodenmechanischer Untersuchungen durchgefuhrt:

Tabelle 2: Programm der bodenmechanischen Untersuchungen

Probe-Nr. | Aufschluss | Tiefe [m] Untersuchungen

4/1 RKS 4 0,70 — 1,20 | Wassergehalt, Kornverteilung

6.1. Wassergehalt

Der Wassergehalt der untersuchten Probe ist in der nachfolgenden Tabelle 3 festgehalten.

Tabelle 3: Ergebnisse der Wassergehaltsbestimmung

Probe- | Aufschluss Bodenansprache Nattrlicher
Nr. Wassergehalt wi
4/1 RKS 4 Fein- bis Grobsand, schluffig, kiesig 3,8 %

Die Ermittlung des Wassergehaltes an der untersuchten Probe erbrachte einen relativ geringen
Wert. Der schluffige Kiessand wurde relativ trocken geférdert.
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6.2. Kornverteilung

Die Kornverteilung der Probe wurde mittels Siebung nach nassem Abtrennen der
abschlammbaren Bestandteile ermittelt.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in Form einer Kornungslinie auf der Anlage 04
dargestellt. Die einzelnen Kornfraktionen und die zugehorige Bodenart und Bodengruppe sind
der Tabelle 4 zu entnehmen.

Tabelle 4: Ergebnisse der Ermittlung der Kornverteilung

Probe | Schlammkorn Sandkorn Kieskorn Bodenart Boden-
(Korn-& (Korn-@ (Korn-@ gruppe
< 0,063 mm) 0,063 bis 2,0 mm) > 2,0 mm)
41 12,0 68,2 19,9 f-gS, u, g SuU

Die Probe 4/1 stellt einen schluffigen, kiesigen Fein- bis Grobsand dar. Dieser Boden ist als
gering wasserempfindlich, gut wasserdurchléssig und gut verdichtbar zu bezeichnen.

6.3. Wasserdurchlassigkeitsbeiwert

Aus der Kornverteilungskurve der untersuchten Probe l&sst sich nach den empirischen Formeln
nach ,,USBR* folgender Wasserdurchléssigkeitsbeiwert ableiten:

Tabelle 5: abgeleiteter Wasserdurchlassigkeitsbeiwert

Probe Bodenart Wasserdurchlassigkeitsbeiwert
k
4/1 Fein- bis Grobsand, schluffig, kiesig 3,8 x10°m/s

Somit ist der im Untergrund anstehende schluffige Kiessand (Probe 4/1) nach DIN 18130, Teil 1
als ,,durchlissig® zu bezeichnen. Der untersuchte Boden ist somit fiir eine Versickerung von
Niederschlagswasser geeignet. Die Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte der Talsande unterliegen
leichten Schwankungen.
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7. Bodenmechanische Kennwerte und Bodencharakteristik

Den auf der Baustelle angetroffenen Bodenarten konnen nachstehende bodenmechanische
Kennwerte und Bodenklassen zugeordnet werden:

Tabelle 6
Bodenkennwerte und BODENARTEN

Bodencharakteristik Schicht 1 Schicht 2 Schicht 2

Auffillungen Talsande, Talsande,
(Sand, Kies, Schluff, | nicht bis schwach schluffig, z.T. kiesig
Betonreste, Humus, | schluffig, z.T. kiesig

etc.)
Bezeichnung BODENKENNWERTE
Wichte des feuchten 18 - 21 kN/m® 21 kN/m® 21 kN/m®
Bodens Y
Wichte des Bodens 8 - 11 kN/m? 11 kN/m? 11 kN/m?
unter Auftrieb Y
Innerer Reibungs- 30,0° —32,5° 32,5° 30,0°
winkel [0)
Kohésion c 5 - 0 kN/m? 0 kKN/m? 2 kKN/m
Steifemodul Es 6 — 40 MN/m? 50 MN/m? 40 MN/m?
Wasserdurchlassig- 1x107 - 1x10*-1x10°m/s| 1x10°—-1x 10" m/s
keitsbeiwert K 5x10° m/s
Bodengruppe SU*/GU*/SU/GU SE/SW/SU SuU
Frostempfindlichkeitsklasse F3/F2 F1 F2
Setzungsempfindlichkeit sehr grol’ bis maRig gering gering
Verdichtbarkeit gering bis maRig gut malig bis gut
Bodenklasse (DIN 18300) 4/3 3 3

Bodenklasse 3 - leicht I6sbare Bodenarten -  Bodenklasse 4 - mittelschwer l6sbare Bodenarten —

Der an der Gelandeoberkante anstehende Mutterboden ist vor Beginn der BaumalRnahme von allen
zu bebauenden Flachen abzuschieben und fachgerecht zwischenzulagern. Dieser Mutterboden
gehort der Bodenklasse 1 - Oberboden - an.

Die Auffillungen im Bereich des Baugelandes schwanken in ihrer Zusammensetzung. Die
angegebenen Werte geben die Bandbreite der Aufflllungen wieder, wobei die ersten Werte den
stark schluffigen Auffillungen und die zweiten Werte den Kiesig-sandigeren Auffillungen
zuzuordnen sind.

Bei Zutritt von Wasser und falscher Behandlung kdnnen die stark schluffigen Auffullungen eine
breiige Konsistenz annehmen. Sie gehdren dann der Bodenklasse 2 - flieBende Bodenarten an. Ein
AusflieBen von Bdden mit Schlammkornanteilen unter 15 Gewichts-% (z.B. enggestufte Sand) ist
kein Kriterium fur flieBende Bodenarten.
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8. VVorschlage fiir die Bauwerksgriindung

Nach den vorliegenden Unterlagen soll das Einfamilienhaus nicht unterkellert errichtet werden. Die
genaue Hohenlage des Gebdudes steht noch nicht fest. Es wird empfohlen, die Oberkante des
Erdgeschossful3bodens ungefahr 20 cm oberhalb der derzeitigen Gelandeoberkante im geplanten
Hausgrundriss und somit auf einer lokalen Hohenkote von

+0,30 m
anzuordnen.

Bei einer Dicke der Bodenplatte einschlielich Fullbodenaufbau von ca. 45 cm liegt die
konstruktive Grindungssohle (Unterkante Stahlbetonbodenplatte) somit auf einer Hohenkote
von

-0,15 m

Die Lage der Grindungssohle ist auf der Anlage 02 eingezeichnet.

Diese Grundungssohle liegt demnach geringfiigig unterhalb der derzeitigen Gelédndeoberkante
innerhalb der (teilweise aufgefiillten) Begrinungszone.

Unterhalb der Griindungssohle stehen dann noch Mutterbodenschichten und lokal Auffillungen an.

Die gut tragfahigen Talsande folgen in einer Tiefe von ca. 0,20 bis 0,80 m unter der genannten
Grundungsohle.

Der Mutterboden ist nicht flr die Gebaudegriindung geeignet.

Die aufgefullten Sandbdden im Bereich der RKS 3 sind grundsatzlich zur Gebaudegrindung
geeignet, es ist jedoch zu besorgen, dass beim Einbau dieser keine bzw. eine nur unzureichende
Verdichtung der Bdden stattgefunden hat. Dadurch konnen sich bei einem Lasteitrag durch Teile
der zukinftigen Gebdudegriindung Setzungen in unvorhersehbaren GréRRenordnungen ergeben.

Die ,,gewachsenen‘ Talsande besitzen eine gute Tragfahigkeit fur die Geb&udegriindung.

Zur Erzielung einer setzungsarmen Griindung sowie zur Begrenzung von Setzungsunterschieden
wird empfohlen, das Gebdude auf einer Stahlbetonbodenplatte zu grinden. Umlaufend um die
Bodenplatte ist unterhalb der Randbereiche eine Frostschiirze aus monolithischem Beton oder
Betonschalsteinen herzustellen. Sie ist bis in eine frostfreie Einbindetiefe von mindestens 1,0 m
unter geplanter Geldandeoberkante zu fiihren.

Bei einer angenommenen Hohenlage der Gelandeoberkante im Bereich des Wohnhauses auf einer
Hohenkote von

0,10 m
liegt die Unterkante der Frostschiirzen auf einer Hohenkote von
ca.-0,90 m

und somit innerhalb der Talsandbdden.
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Unterhalb der Bodenplatte und der Frostschirzen sind die Mutterbodenschichten und Auffillungen
vollstandig zu entfernen und eine Bettungs- und Tragschicht in einer Starke von mindestens 20 cm
einzubauen. Die Aushubsohle ist demnach abgetreppt und jeweils abschnittsweise horizontal in den
Talsanden herzustellen.

Die Aushubsohle unter der Bodenplatte liegt dann auf lokalen Héhenkote von
ca. -0,35 m bis -0,90 m

und eventuell lokal tiefer. Die Lage dieser Aushubsohle ist in der Anlage 02 eingetragen. Diese
Aushubsohle liegt somit ca. 45 cm (Mutterbodenabtrag) bis ca. 90 cm (Bereiche mit
Altauffullungen) unter der derzeitigen Gelandeoberkante.

Sollten in dieser Tiefe noch stark humose, stark aufgeweichte oder aufgefiillte Béden vorgefunden
werden, sind diese lokal ebenfalls vollstdndig auszuheben. Die Aushubsohle ist in den Sandbdden
mit leichtem bis mittelschwerem Verdichtungsgerét nachzuverdichten.

Es wird empfohlen, die Aushubsohlen durch unser Ingenieurburo aktenkundig abnehmen zu lassen,
um die erforderlichen Aushubtiefen und die weitere VVorgehensweise festzulegen.

Auf die Aushubsohle ist bis zur Unterkante der Bodenplatte eine Bettungs- und Tragschicht
einzubauen. Die Starke dieser Tragschicht bis zur Bodenplatte betrégt bei der angegebenen Lage
der Griindungssohle ca. 0,20 bis 0,75 m.

Wird die Lage der Bodenplatte angehoben, ist die Aushubsohle beizubehalten. Die Dicke der
Bettungsschicht ist um das gewilinschte MaRR zu vergrofRern. Bei einer tieferen Lage der
Grundungssohle muss die Stdarke der Bettungsschicht bei vollstandiger Entfernung des
Mutterbodens und der Auffiillungen mindestens 20 cm betragen.

Liegt die Unterkante der Frostschiirzen noch in der Héhenlage der Mutterbodenschichten bzw.
Auffiillungen, ist der Bodenaustausch mit einem seitlichen Uberstand (iber die AuBenkanten der
Frostschirzen so herzustellen, dass ein Lastabtragungswinkel von [ < 45° innerhalb des
Bodenaustausches gewahrleistet wird.

Das fur den Bodenaustausch (Bettungsschicht) zu verwendende Material muss filterstabil
gegenuber dem anstehenden Untergrund sein. Es wird empfohlen, hierzu einen gut abgestuften
Kiessand ein abgestuftes, gebrochenes Mineralgemisch oder ein gut abgestuftes
Betonrecyclingmaterial zu verwenden. Recyclingmaterialien mit Ziegelanteilen sollten nicht
verwendet werden. Die Verwendung von “Einkorngemischen” (z.B. 8/16, 16/32, etc.) ist nicht
zuldssig.

Diese “Bettungsschicht” tibernimmt gleichzeitig die Funktion einer kapillarbrechenden Schicht. Sie
ist daher zumindest in den obersten 15 cm aus einem Frostschutzmaterial herzustellen.

Die Bettungsschicht ist lagenweise (d < 30 cm) einzubauen und mit einer mittelschweren
Ruttelplatte intensiv zu verdichten.
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Fir die Verdichtung dieser Bettungsschicht wird ein Verdichtungsgrad von
Der2 98 %

der einfachen Proctordichte gefordert. Die ordnungsgemale Verdichtung ist durch
Verdichtungskontrollen nachzuweisen.

Auf die Bettungs- und Tragschicht kann dann die Bodenplatte mit eventueller statischer
Verbindung zu den Frostschirzen betoniert werden. Eventuell kann vorher eine Sauberkeitsschicht
eingebaut werden.

Alternativ zur Grindung Uber eine Bodenplatte ist auch eine Abtragung der Geb&udelasten tber
Streifenfundamente maéglich. In diesem Fall sind die Fundamente jeweils bis auf die ,,gewachsenen®
Sandbdden, mindestens jedoch bis in eine frostfreie Einbindetiefe von 1,0 m unter geplanter
Gelandeoberkante zu flhren.

Die Fundamentgraben sind mittels zahnlosen Tiefloffels ohne Auflockerungen herzustellen.

Die Herstellung des Erdgeschossfullbodens ist dann nach vollstdndiger Entfernung der
Mutterbodenschichten und Auffullungen auf einer kapillarbrechenden Schicht (Herstellung wie
Variante Bodenplatte) vorzunehmen.

Alle genannten HOhen beziehen sich auf die angenommene Hohenlage des Erdgeschossfubodens.
Sie sind mit der Werksplanung abzustimmen und eventuell unter Einbeziehung unseres
Ingenieurbiiros neu festzulegen.

Die Gelandegestaltung um die Gebdude ist so vorzunehmen, dass Niederschlagswasser nicht zum
Gebaude flie}en kann.

Aufgrund der Mdoglichkeit des Einstauens von Sickerwasser bis zur Gelandeoberkante ist im
Sockelbereich eine Abdichtung entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W2.1-E nach DIN
18533-1 anzuordnen.

Bei Anordnung einer Drainage mit dauerhaft riickstaufreier Ableitung des anfallenden Wassers in
eine zuverldssige Vorflut kann die Sockelabdichtung entsprechend der Wassereinwirkungsklasse
W4-E nach DIN 18533-1 angeordnet werden.

Die Bodenplatte kann bei der geplanten Hohenlage entsprechend der Wassereinwirkungsklasse
W1.1-E nach DIN 18533-1 abgedichtet werden.

9. Aufnehmbarer Sohldruck und Setzungen

Es wurde eine Berechnung der Setzungen und der Grundbruchsicherheiten durchgefiihrt. Diese
Berechnungen erfolgten auf der Grundlage der DIN-Norm 1054 — Baugrund; Sicherheitsnachweise
im Erd- und Grundbau — in Verbindung mit der DIN EN 1997-1 — Eurocode 7: Entwurf,
Berechnung und Bemessung in der Geotechnik, der DIN-Norm 4017 — Baugrund; Berechnung des
Grundbruchwiderstandes  von  Flachgrindungen - und der DIN-Norm 4019 -
Setzungsberechnungen bei lotrecht, mittiger Belastung -.
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Fur die Bodenplatte des nicht unterkellerten Wohngebdudes kann von einem (hinsichtlich der
Begrenzung der Setzungen abgeminderten) aufnehmbaren Sohldruck von

6 =220 kN/I’n2

ausgegangen werden.

Die hierbei entstehenden Setzungen werden eine Grofenordnung von
s=1,0bis1,5cm

nicht Uberschreiten. Diese Setzungen kdnnen, bei einem durch eine relativ biegesteife Bodenplatte
bewirktem, relativ gleichméRigem Verlauf, von der Bauwerkskonstruktion ohne Schaden
aufgenommen werden.

Mit Setzungsunterschieden in einer GréRenordnung von
As =0,5bis 1,0 cm
ist zu rechnen. Diese héngen jedoch von der Biegesteifigkeit der Bodenplatte ab.

Da im Untergrund uberwiegend nichtbindige Bdden anstehen, ist mit dem Abklingen eines
Grolteils der Setzungen bereits wahrend der Bauausflihrung zu rechnen.

Zur Bemessung der Stahlbetonbodenplatte kann ein Bettungsmodul von
ks = 15.000 KN/m?

verwendet werden.

Die Bodenplatte ist insbesondere in den Bereichen, in denen hohe Einzellasten auftreten,
ausreichend steif herzustellen um eine gute Lastverteilung zu erreichen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die ermittelten Werte des (hinsichtlich der Begrenzung der
Setzungen abgeminderten) aufnehmbaren Sohldruckes fur Streifenfundamente in Abhédngigkeit
von der Fundamentbreite.

Tabelle 7: aufnehmbarer Sohldruck fiir Streifenfundamente: a/b = o, d > 1,0 m

binm 0,50 0,80 1,00
62 in KN/m2 320 315 260

Die hierbei entstehenden Setzungen werden ebenfalls eine GréZenordnung von
s=1,0bis1,5cm

nicht tUberschreiten.
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10. Hinweise fur die Bauausfiihrung

Fur die Errichtung des geplanten Bauvorhabens sind die nachstehenden Punkte zu beachten:

Baugrube

Der Aushub der Baugrube und Frostschiirzen hat zur Vermeidung von Auflockerungen mit einem
zahnlosen Tiefloffel zu erfolgen. Entstandene Auflockerungen sind in den nichtbindigen Boden
nachzuverdichten.

Zur Vermeidung von zusétzlichen Auflockerungen sind die Baugrubensohlen nicht mit
gummibereiften Fahrzeugen zu befahren.

Die Aushub- und Fundamentsohlen sind durch unser Biiro abzunehmen. Anschliefend ist sofort mit
dem Einbringen der Frostschiirzen sowie des Bodenaustausches zu beginnen.

Wasserhaltung

Eine Wasserhaltung wird fiir die Entfernung von einlaufendem Niederschlagswasser bei Starkregen
erforderlich. Diese kann als offene Wasserhaltung durchgefiihrt werden. Das Wasser ist einer
rickstaufreien Vorflut zuzufiihren.

Bei Erreichen der Sandbdden versickert das Wasser relativ schnell.

Herstellung der Bettungsschicht

Die zu verwendenden Materialien und die Einbautechnologie sowie die geforderten
Verdichtungsparameter sind in Kapitel 8 beschrieben. Die ordnungsgemale Verdichtung des
eingebauten Materials ist durch Verdichtungskontrollen nachzuweisen.

Arbeitsrdume

Alle entstehenden Arbeitsraume sind zur Vermeidung von Sackungen an der spéteren
Geléandeoberflache lagenweise und unter ausreichender Verdichtung zu verflllen. Fur die
Arbeitsraumverfiillungen ist ein nichtbindiges oder bindiges Material in gut verdichtbarem Zustand
zu verwenden.

Insbesondere bei geplanter Uberbauung der Arbeitsraumverfilllungen mit Terrassen oder
Wegbefestigungen sind die Arbeitsrdume ordnungsgeman zu verdichten.

Die Gelandegestaltung um die Gebaude ist so vorzunehmen, dass Niederschlagswasser nicht zu den
Gebauden flieRen kann.

11. Hinweise fur die Versickerung von Niederschlagswasser

Die auf den Dachflachen des geplanten Wohngebdudes einschlieBlich Garage anfallenden
Niederschlagswasser sollen im Untergrund versickert werden. Hierzu ist die Installation einer oder
mehrerer Versickerungsanlagen im Bereich des Grundstiickes vorgesehen.

Bei den an die Versickerungsanlage anzuschlieBenden Flachen handelt es sich um folgende
Bereiche:
12



Anzuschliel3ende befestigte Flache

Dach geplantes Wohnhaus
Dach geplante Garage
Dach geplanter Verbindungsgang

Wohnhaus - Garage

11.1. rechtliche Grundlagen

G EOPRBTECHNIK
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Art der Flache Dachgrundflache
(mit Uberstand)
geneigtes Ziegeldach 170 m?
Flachdach, feste Dachhaut 50 m?
Flachdach, feste Dachhaut 5m?

Das Grundstiick liegt nicht innerhalb einer Trinkwasserschutzzone.

Das Gebadude- und Garagendach soll eine Deckung mit tblichen Anteilen aus unbeschichteten
Metallen (Kupfer, Zink und Blei) besitzen.

Nach Empfehlungen der Deutschen Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
e.V. (Arbeitsblatt DWA-A 138, Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser) sind entsprechend der zu erwartenden Schadstoffbelastung (Herkunft) des
Niederschlagswassers folgende Arten der Versickerungsanlagen maéglich:

Tabelle 8: zulassige Versickerungsanlagen

Kategorie nach DWA Dachflachen mit lblichen Anteilen aus
Art der A 138 | unbeschichteten Metallen (Kupfer, Zink und Blei)
Versickerungsanlage

Ay:As <5 in der Regel breitflichige
Versickerung

5 < Ay:As < 15 in der Regel dezentrale
Flachen- und Muldenversickerung, Mulden- +
Rigolen-Elemente

Ay:As > 15 in der Regel zentrale Mulden- und

Beckenversickerung *
Rigolen- und Rohr-Rigolenelement (+)
Versickerungsschacht (+)

+ in der Regel zulassig
+) In der Regel zulassig, nach Entfernung von Stoffen durch VVorbehandlungsma3nahmen
(-) nur in Ausnahmefallen zuldssig
- unzulassig
A, undurchléssige Flache
A Versickerungsflache

Die Versickerung der auf den Dachflachen anfallenden Wasser ist somit vom Gesichtspunkt der
Schadstofffracht des Niederschlagswassers tber breitflachige Versickerung, dezentrale Flachen-
und Muldenversickerung bzw. Mulden-Rigolen-Elemente mdglich. Eine Versickerung Uber
Rigolen bzw. Sickerschéchte ist nach VVorbehandlung in der Regel zul&ssig.
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11.2. technische Machbarkeit der Versickerung

Nach den Vorschriften der DWA-A 138 kommen fiir den Einsatz von Versickerungsanlagen nur
Lockergesteine in Frage, deren k-Werte im Bereich von k = 1 x 10-3 bis 1 x 1076 m/s liegen. Bei

k-Werten von kleiner als k = 1 x 10-6 m/s ist eine Entwasserung ausschlielich tber die
Versickerung mit zeitweiliger Speicherung nicht gewdahrleistet, so dass eine erganzende
Ableitungsmdglichkeit (Kanalnetz, Vorfluter, Verdunstungsanlage) vorzusehen ist.

Mutterboden

Der an der Gelandeoberkante lokal anstehende Mutterboden ist sicker- und aufnahmefahig. Uber
seine Oberflache und den Bewuchs sorgt der Mutterboden flr einen Abtransport des Wassers
auch zur Luft (Evapotranspiration).

rechnerischer Wasserdurchlassigkeitsbeiwert: k =5,0x 10-6 m/s

Auffullungen

Eine Versickerung durch Auffiilllungen mit Fremdbestandteilen ist nicht statthaft.

Da die Auffullungen stark wechselnd zusammengesetzt sind, kann eine einheitliche Angabe von
Wasserdurchléssigkeitsbeiwerten nicht erfolgen. Bei Uberwiegenden Sandanteilen sind die
Auffillungen ausreichend versickerungsfahig.

rechnerischer Wasserdurchlassigkeitsbeiwert: keine Angabe

Talsande

Die im Untergrund anstehenden Talsande mit maRigen Schluffanteilen besitzen nach der

ermittelten Kornverteilungskurve einen Wasserdurchlassigkeitsbeiwert von k= 3,8 x 10-3 m/s.
Bei der nach DWA-A 138 erforderlichen Abminderung mit dem Faktor 0,2 ergibt sich ein

rechnerischer Wasserdurchlassigkeitsbeiwert von k¢= 7,6 x 10-6 my/s.

Bei dieser Wasserdurchlassigkeit sind die Sande hinsichtlich des
Wasserdurchlassigkeitsbeiwertes gut  far eine  Versickerung geeignet. Die
Wasserdurchlassigkeiten variieren mit dem Schlammkornanteil. Somit sind im Untergrund noch
besser wasserdurchléassige Sande vorhanden.

rechnerischer Wasserdurchlassigkeitsbeiwert: k = 7,6 x 10-6 m/s

Fur die ordnungsgemafe Versickerung der anfallenden Niederschldge sind demnach hinsichtlich
des Wasserdurchlassigkeitsbeiwertes sowohl der Mutterboden und die flachendeckend im
Untergrund (teilweise unter Auffiillungen) anstehenden Geschiebesande geeignet.
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11.3. Zulassigkeit der Versickerung hinsichtlich des Grundwasserschutzes

Weiterhin ist nach der o.g. Vorschrift eine Machtigkeit des Sickerraumes, bezogen auf den
mittleren hochsten Grundwasserstand, von mindestens 1 m gefordert, um eine ausreichende
Filterstrecke fur eingeleitete Niederschlagsabfliisse zu gewéhrleisten.

Bei einem Bemessungswasserstand fur Versickerungsanlagen auf einer lokalen Héhenkote von -
1,40 m und demnach in einer Tiefe von ca. 1,2 ... 1,8 m unter derzeitigem Gelénde ist die
geforderte Filterstrecke nur bis zu einer Tiefe der Versickerungsanlage von 0,2 ... 0,8 m unter
Gelande gewadhrleistet.

Eine geringere Filterstrecke als 1 m ist bei Muldenversickerungen im Ausnahmefall zuléssig.
Tiefer in den Untergrund einbindende Versickerungsanlagen (z.B. Rigolen / Schéchte) sind

aufgrund des zu geringen Grundwasserflurabstandes nicht zuldssig.

11.4. projektbezogene Umsetzung

Aufgrund der im Untergrund bereits in geringer Tiefe flachendeckend anstehenden, gut
wasserdurchléssigen Sandbdden liegen im Bereich des Grundstiickes relativ gute Bedingungen
hinsichtlich der Wasserdurchlassigkeit vor. Allerdings behindert der relativ hohe
Grundwasserstand die Versickerung.

Bei den vorgefundenen Baugrund- und Grundwasserverhaltnissen ist die Versickerung nur
innerhalb der Sandbdden ohne relevante bzw. mit maRigen Schldammkornanteilen mdglich. Diese
liegen im Bereich der Rammkernsondierung RKS 4 erst in einer Tiefe von ca. 0,70 m unter der
derzeitigen Gelandeoberkante und somit bereits unterhalb der zuldssigen Einbindetiefe der
zulassigen Versickerungsanlagen.

Eine Versickerung entsprechend der geltenden Vorschriften ist nur innerhalb von Sickermulden
uber eine Oberbodenpassage mit einem teilweisen Bodenaustausch méglich.

Um eine ausreichende Versickerungsleistung innerhalb der Sickermulden zu gewahrleisten, ist
die Entnahme des Mutterbodens (und der Auffillungen) im Bereich der Sickermulde bis auf den
Sandboden im Untergrund (Tiefe ca. 0,70 m) erforderlich. Dieser auszuhebende Boden wird
durch ein abgestuftes Sandmaterial ersetzt.

Dieser Sandboden soll zur Gewaéhrleistung einer ausreichenden Versickerung jedoch zur
mdglichst langsamen Durchstromung und somit zu einer zusétzlichen Reinigung einen
Wasserdurchlassigkeitsbeiwert in einer GroRe von ca. k = 5 x 10 m/s besitzen.

Ein gleichartiger Wasserdurchlassigkeitsbeiwert ist fir den sandigen Mutterboden vorzusehen,
der in die Sickermulde eingebaut werden soll. Die Muldenflache ist zu begrinen.

Die Vegetation in der Mulde ist zu pflegen. Die Einleitung des Regenwassers sollte erst
erfolgen, wenn sich eine stabile und flachendeckende Wurzelschicht entwickelt hat (Dauer je
nach Jahreszeit 3 bis 6 Monate).
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Da die anfallenden Niederschldge tber Dachrinnen und Fallrohre gefasst werden, muss der
Zufluss zur jeweiligen Versickerungsmulde, um das anfallende Wasser nicht pumpen zu miissen,
relativ oberflachennah (z.B. uber oberirdische Rohrleitungen oder Gerinne) erfolgen. Am Einlauf
der Mulden ist ein Erosionsschutz (z.B. eine Steinschiittung) erforderlich.

Alle Materialien im Bereich der Versickerungsanlagen miissen chemisch unbedenklich sein.

12. Bemessung der Anlage zur Regenwasserentsorgung

Die Dachflachen des Wohngebdudes werden als geneigtes Dach bzw. Flachdach mit einem
Abflussbeiwert von y = 0,90 angesetzt. Die Modellierung der Niederschlagsereignisse erfolgt nach
den Auswertungen des KOSTRA-DWD2020 flr das Raster Sprotta.

Muldenversickerung

In die Berechnung der Muldenversickerung gehen folgende Ausgangsdaten ein:
Regenstatistik KOSTRA-DWD 2020 Raster Sprotta

Angeschlossene Flache: A.=225,0 m?
Abflussbeiwert: v =0,90
undurchlassige Flache: A,=202,5 m2
Wasserdurchlassigkeit des Untergrundes: ki=7,6 x 10° m/s

Die Ausgangsdaten sowie die Berechnungsformeln und —ergebnisse sind auf den Anlagen 05/1 und
05/2 dargestellt. Die Ergebnisse der Berechnungen sind in der nachstehenden Tabelle
zusammengestelt.

Tabelle 9: Ergebnisse der Berechnung der Versickerungsmulde

Mulde far erforderliche mittlere rechnerische
Grundflache der Mulde | Einstauhdhe | Entleerungszeit

Wohngebaude + Garage +

2
Verbindungsbau 29m 25cm 17.97h

Es wird empfohlen, eine Mulde mit darunter liegendem Bodenaustausch mit einer
Gesamtflache von 29 m2 herzustellen. Die Muldentiefe sollte 35 cm nicht unterschreiten.

Die Flache der Mulde kann auch proportional zu den angeschlossenen Teildachflachen auf mehrere
Mulden verteilt werden.

Die rechnerische Entleerungszeit betragt fur das funfjahrige Regenereignis ca. 18 Stunden und flr
den j&hrlichen Bemessungsregen ca. 9,5 h.
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Zur Herstellung der Versickerungsmulde wird folgende VVorgehensweise empfohlen:

Die derzeitig im Bereich der Versickerungsmulde anstehenden Mutterbodenschichten (und
Aufflllungen) sind auf der erforderlichen Flache (29 m?) bis in die Sandbdden (Tiefe ca. 0,70 m
unter Geléande) mit horizontaler Sohle auszuheben.

In die freigelegte Grube ist dann das Bodenaustauschmaterial (siehe Kapitel 11.4) bis ca. 45 cm
unter Gelandeoberkante einzubauen und die Mulde zu profilieren.

Anschlielend ist in die Sohle und die Boschungen eine Begrunungs- und Filterschicht aus sandigem
Mutterboden (k > 5 x 10®° m/s) in einer Starke von ca. 10 cm einzubauen. Die Oberflache dieser
Schicht liegt dann ca. 35 cm unter Geldndeoberkante. Bei der erforderlichen Einstauhthe von 25
cm verbleibt dann noch ein Freibord von ca. 10 cm.

Ein Abflielen des Wassers in die Nachbargrundstiicke und zum Geb&ude ist durch eine geeignete
Gelandemodellierung oder die Vertiefung der Mulden zu verhindern.

Eine Systemskizze der Mulde sowie eine Isometriedarstellung aus der Vorschrift DWA-A 138 sind
als Anlagen 06 und 07 beigeftigt.

Die Fassung des anfallenden Wassers in einer Zisterne und die Nutzung als Brauchwasser entlastet
die Versickerungsanlage. Die Zisterne ist jedoch so anzuordnen, dass das Niederschlagswasser im
freien Gefélle der Sickermulde zuflieRen kann.

Anderenfalls sind ausreichend dimensionierte Hebeanlagen zu installieren. Alternativ kann eine
Zisterne mit gelochtem Deckel innerhalb der Mulde angeordnet werden, so dass das in die
Sickermulde einflieBende Wasser der Zisterne zulaufen kann.

Die Fassung des anfallenden Wassers in einer Zisterne und die Nutzung als Brauchwasser entlastet
die Versickerungsanlage. Die Wasserentnahme und Nutzung als Brauchwasser kann nicht zu einer
Verkleinerung oder einem ganzlichen Wegfall der Versickerungsanlage angesetzt werden, weil die
zuverlassige und dauerhafte Entnahme des Wassers in ausreichender Menge nicht gesichert werden
kann.

Bei der Errichtung der Versickerungsanlagen sind die VVorschriften des DWA — Arbeitsblattes A
138 zu beachten. Insbesondere sind die Abstdnde zu Gebduden und Grundstiicksgrenzen
(Empfehlung jeweils 3,0 m) einzuhalten.

13. Uberflutungsnachweis

Ein AbflieRen des Wassers in die Nachbargrundstiicke und zum Geb&ude ist durch eine geeignete
Gelandemodellierung auch im Starkregenfall zu verhindern.

Zur Ermittlung der zusétzlich auf dem Grundstiick zuriickzuhaltenden Wassermenge wird der
Uberflutungsnachweis fiir das 30-jahrige Niederschlagsereignis gefiihrt. Der Uberflutungs-
nachweis flr das 30-jahrige Niederschlagsereignis ist als Anlage 08/1 und 08/2 beigeflgt.
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Die Berechnung zeigt, dass beim 30-jadhrigen Regenereignis bei der aus dem Bemessungsfall
hervorgehenden Muldenflache (29 m?) die Tiefe der Mulde 41 cm betragen muss. Bei einer
gewdhlten Tiefe der Mulde von 35 cm ergibt sich eine zusétzlich auf dem Grundstiick
rickzuhaltende Wassermenge von 1,74 m3 Diese Wassermenge ist durch eine geeignete
Geldndemodellierung auf dem Grundsttick zurlickzuhalten.

14. Schlussbemerkungen

Das fur die Untersuchungen gewahlte Aufschlussraster gibt die generellen Baugrundverhéltnisse auf
dem Grundstiick wieder, welche auch den erwarteten geologischen Verhaltnissen entsprechen.

Aufgrund der anthropogenen Einflisse und geologischer Unstetigkeiten kann trotzdem kein
allumfassendes Bild (ber die Baugrundverhaltnisse (insbesondere die Lage der Auffillungen)
vermittelt werden. Durch den punktuellen Charakter der Aufschliisse kdnnen nur interpolierte bzw.
extrapolierte Verlaufe der Bodenschichtungen angegeben werden.

Bei starken Abweichungen von den hier angegebenen Verhéltnissen ist unser Ingenieurbiro sofort
zu informieren um eventuelle VVerfahrensanderungen zu veranlassen.

Zur Abnahme der Aushub- und Fundamentsohlen sowie zur Durchfiihrung der
Verdichtungskontrollen wird um rechtzeitige Nachricht gebeten. Es wird empfohlen, das
Baugrundgutachten der bauausfiihrenden Firma zur Verfiigung zu stellen.

Weiterhin wird empfohlen, vor Beginn der BaumalRnahme von den angrenzenden Geb&uden und
Verkehrsflachen eine bautechnische Beweissicherung durchzufihren.

BURO FUR GEQFECHNIK

8 Anlagen (beigeheftet, Die Anlage 02 ist ungeheftet beigefigt.)

Verteiler: Familie Max und Carolin Fritzsche, Sprotta 2-fach
Biro Knoblich GmbH Landschaftsarchitekten, Zschepplin e-mail
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(unter Bodenplatte)
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Bauherr Carolin Fritzsche

Bauort Sprotta, Battauner Weg, Flurstick 58
Bauvorhaben Neubau eines Einfamilienhauses
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BURO FUR GEOTECHNIK

PETER NEUNDORF GMBH

ZIEGELSTRASSE 2

04838 EILENBURG

Kornverteilung

DIN 18 123-5

Projekt

Neubau eines Einfamilienhauses in Sprotta,

Projektnr. : 24/5677

"Battauner Weg", Flurstiick 58, BV Fritzsche

Datum

25.06.2024

Anlage

04

Ton

Fein-
T

Schluff
Mittel-

Grob-

Fein-

Sand
Mittel-

Grob-

Fein-

Kies
Mittel-

Grob-

Steine

100
90

80

70

60

50

40

Massenprozent

30

20

10

0.002

1
0.006

0.06

0.2

0.6

Korndurchmesser in mm

20

60

Labornummer

Probe 4/1

Entnahmestelle

RKS 4

Entnahmetiefe

0,70 bis 1,20 m

Wassergehalt

3,8%

Kornfrakt. T/U/S/G/X

0.0/12.0/68.2/19.9 %

Anteil < 0.063 mm

12.0%

Bodenart

mS,gs,fs',u,fg’,mg’

Bodengruppe

SuU

Frostempfindl.klasse

kf nach Beyer

kf nach USBR

3.8E-05 m/s




Anlage 05/1

Arbeitsblatt DWA-A 138

Seite 1

£\
DWA

Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft,

Abwasser und Abfall e.V.

A138-XP

Version 2006

Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Bro fiir Geotechnik
Peter Neundorf GmbH
Ziegelstrale 2

04838 Eilenburg

Lizenznr.: 400-0706-0542

Projekt

Bezeichnung: Einfamilienhaus Fritzsch Flurstiick 58, Battauner Weg, Sprotta Datum: 01.07.2024
Bearbeiter: Dipl,.-Ing. Peter Neundorf

Bemerkung: Dachflachen EFH+Garage+Verbinder - Bemessungsfall

Angeschlossene Flachen

angeschlossene
Nr. Teilflache A_E
[m?]

mittlerer Abfluss-
beiwert Psi,m

-]

undurchlassige
Flache A_u
[m?]

Beschreibung
der Flache

170,00
50,00
5,00

©CoO~NOUIA, WN P

0,90
0,90
0,90

153,00
45,00
4,50

Dachflache Wohnhaus
Dachflache Garage
Dachflache Verbinder

Gesamt 225,00

0,90

202,50

Risikomalfd

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z

11
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Arbeitsblatt DWA-A 138

Seite 2

™\ A138-XP

D WA Version 2006

Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Biiro fiir Geotechnik
Peter Neundorf GmbH
Ziegelstrale 2

04838 Eilenburg

Lizenznr.: 400-0706-0542

Projekt

Bezeichnung: Einfamilienhaus Fritzsch Flurstiick 58, Battauner Weg, Sprotta Datum: 01.07.2024
Bearbeiter: Dipl,.-Ing. Peter Neundorf

Bemerkung: Dachflachen EFH+Garage+Verbinder - Bemessungsfall

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache
mittlere Versickerungsflache
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit

Niederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

Au 203
AS 29
k_f 0,0000076
RatsteorsSprotta DWD2020
n 0.2
fz 1,1

m2
m2
m/s

1/a

Bemessung der Versickerungsmulde

[mDin] [Ir/(s[-)tgg))] [;]/3] Erforderliche GrofR3e der Anlage
5 436,7 3,3
10 276,7 4,2 erforderliches Speichervolumen
15 207,8 4,7 V=71ms3 V= (Au+AS)-10‘7-rD(,,)—AS-k?f .D-60-,
20 168,3 5,0
30 123,9 55
45 90,7 59
60 72,5 6,2
90 526 6.6 mittlere Einstauhdhe
120 41,9 6,8 z=0,25m z=V/Ag
180 30,4 7,1
240 24,2 7,1
360 17,5 7.0 rechnerische Entleerungszeit
540 12,6 6,5 t E=17,97h te =2-z/k;
720 10,0 5,8 -
1080 7,3 4,2
1440 5,8 2,3 Nachweis der Entleerungszeit fiir n=1/a
2880 33 0.0 vorh.t E=9,54h<erf.t E=24h
4320 2,4 0,0
5760 1,9 0,0
7200 1,6 0,0
8640 14 0,0

10080 1,2 0,0




Versickerungsmulde

(nach DWA-A 138)
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Anlage Nr.:

TECHNIK
06 Ziegelstrae 2

Auftrags Nr.: |04838 Eilenburg
24/5677 ¢

Fax : 03423/605483
eMail: Geotechniki@t-online.de

P. Neundorf




Sickermulde, Grundflache laut Gutachten, Tiefe 35 cm
Zufluss aus Fallrohr Mindestdicke des Mutterbodens:10 cm

planmafige Einstauhthe: 25 cm

Systemskizze
Mulden-
Vers | Ckeru N q Auffiillungen

Mutterboden

Mutterboden

0 %90 %0 0 %0 ©

o o ©op ©p ©0p ©o0

ch (Kiessand),

...+ Bodenaustaus
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© %0 %0 ©
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Talsand mit geringen
Schluffanteilen

Anlage 07




Anlage 08/1

P Seite 1
Arbeitsblatt DWA-A 138

Biiro fiir Geotechnik

’ \ A138-XP Peter Neundorf GmbH

Ziegelstrale 2

DWA Version 2006 04838 Eilenburg

Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen Lizenznr.: 400-0706-0542

Abwasser und Abfall e.V.

Projekt

Bezeichnung: Einfamilienhaus Fritzsch Flurstiick 58, Battauner Weg, Sprotta Datum: 01.07.2024
Bearbeiter: Dipl,.-Ing. Peter Neundorf

Bemerkung: Dachflachen EFH+Garage+Verbinder - Uberflutungsfall

Angeschlossene Flachen

angeschlossene | mittlerer Abfluss- undurchlassige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m2] [ [m2] der Flache

170,00 0,90 153,00 Dachflache Wohnhaus
50,00 0,90 45,00 Dachflache Garage
5,00 0,90 4,50 Dachflache Verbinder

©CoO~NOUIA, WN P

Gesamt 225,00 0,90 202,50

Risikomalfd

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 11
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Arbeitsblatt DWA-A 138

Seite 2

D WA Version 2006

Abwasser und Abfall e.V.

™\ A138-XP

Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Biiro fiir Geotechnik
Peter Neundorf GmbH
Ziegelstrale 2

04838 Eilenburg

Lizenznr.: 400-0706-0542

Projekt

Bezeichnung: Einfamilienhaus Fritzsch Flurstiick 58, Battauner Weg, Sprotta Datum: 01.07.2024
Bearbeiter: Dipl,.-Ing. Peter Neundorf

Bemerkung: Dachflachen EFH+Garage+Verbinder - Uberflutungsfall

Eingangsdaten

Zuschlagsfaktor

angeschlossene undurchlassige Flache A u 203 m?2
mittlere Versickerungsflache A S 29 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k f 0,0000076 m/s
Niederschlagsbelastung RatsteorsSprotta DWD2020
n 0,033 1/a
fz 1,1

Bemessung der Versickerungsmulde

[mDin] [Ir/(s[-)tgg))] [;]/3] Erforderliche GrofR3e der Anlage

5 660,0 5,0

10 420,0 6.3 erforderliches Speichervolumen

15 314.,4 7,1 V=12,0m3 V= (Au+AS)-10‘7-rD(,,)—AS-k?f .D-60-,
20 255,0 7,6

30 187,8 8,4

45 137,4 9,1

60 109,7 9,6

90 79.8 10,3 mittlere Einstauhdhe

120 63,6 10,8 z=041m z=V/Ag

180 46,0 11,3

240 36,6 11,7

360 26,5 12,0 rechnerische Entleerungszeit

540 19,1 11,8 t E= 30,14 h tE = 2-Z/kf

720 15,2 11,5 -

1080 11,0 10,3

1440 8,7 8,7 Nachweis der Entleerungszeit fiir n=1/a
2880 5.0 1.1 vorh.t E=9,54h<erf.t E=24h
4320 3,6 0,0

5760 2,9 0,0

7200 2,4 0,0

8640 2.1 0,0

10080 1,8 0,0






